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镀锌钢板(镀锌钢板理论重量表大全)

用什么可以把镀锌钢丝和镀锌钢板粘在一？用什么可以把镀锌钢
丝和镀锌

强度要达到硅胶破坏的话最好用热硫化的粘合剂，冷粘用快干胶粘接的话硅胶会发
硬发白，不防水，不耐高温，时间久了会第化现像。如果你强度不要很大的话可以
试下深圳鸿泰公司的HT818-6粘合剂。单组份室温固化型固化后性质和硅胶一样呈
弹性体，时间要24小时固化。但是拉力不知道能不能达到LZ的要求。我们也有客户
用于粘接铝板和锌板

镀锌钢板与普通钢板有些什么不同？

现在的轿车采用的镀锌钢板厚度从0。5至3。0毫米，其中车身复盖件多用0。6至0
。8毫米的镀锌钢板。德国奥迪轿车的车身部件绝大部分采用镀锌钢板（部分用铝
合金板），美国别克轿车采用的钢板80％以上是双面热镀锌钢板，上海帕萨特车身
的外复盖件采用电镀锌工艺，内复盖件内部采用热镀锌工艺，可以使车身防锈蚀保
质期长达11年。
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